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1.    Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1  Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД ) «Архитектурное материаловедение» программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП) по специальности СПО 07.02.01 Архитектура

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.      Формирование элементов общих компетенций (ОК):
Таблица 1

	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата
	Средства проверки
(№№ заданий)

	1
	2
	3

	ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	- проявление интереса к будущей профессии;
- сформированность профессиональной мотивации
	Педагогическое наблюдение 
Практические работы №№1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК2 Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	- рациональность выбора методов и способов решения профессиональных задач в области строительных материалов;
-своевременность сдачи заданий отчетов
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
	- аргументация выбора способов и методов решения профессиональных задач в области архитектурного материаловедения
-ответственность за принятые решения
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-ции, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	-умение работать с различными источниками информации
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК5 Использовать информа-ционно коммуникационные технологии для совершенст-вования в профессиональной деятельности
	- эффективность использования информационно - коммуника-ционных технологий
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	- доброжелательное, толе-рантное отношение с сокур-сниками, преподавателями, мастерами производственного обучения
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
	- высокий уровень сформулированности рефлексивных качеств;
- уверенность в себе
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации
	- ценностное отношение к профессиональной деятельности;
- способность к оценочным суждениям, самоанализу


	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.

	ОК9 Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности
	- способность к самоактуализации;
- способность к переподготовке в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
	Практические работы №1-10
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях.





2. Освоение умений и усвоение знаний: 
Таблица 2
	Освоенные умения, усвоенные знания
	№№ заданий для проверки

	В результате учебной дисциплины обучающий должен уметь:

	У1- Определять и оценивать возможность использования строительных материалов для конкретных условий 
	Лабораторная работа №1
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	У2 – Определять свойства строительных материалов из древесины по образцам
	Лабораторная работа № 2
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	У3 – Определять по маркировке вид и качество керамических строительных материалов
	Практическая работа № 1
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	У4 – Определять свойства строительных материалов на основе минеральных вяжущих
	Лабораторная работа № 3
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	У5 – Производить выбор строительных материалов специального назначения, включая лакокрасочных
	Практическая работа № 2
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать:

	З1 – Физико-механические свойства строй материалов, назначение и классификацию
	Тесты №1, 
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З2 – Номенкулатуру и свойства строительных материалов из древесины
	Тесты №2
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З3 - Общие сведения и основы технологии обработки природных каменных материалов
	Тесты №3
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З4 – Свойства керамических материалов и основы их производства
	Тесты №4
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З5 – Сведения о черных и цветных металлах, основы их производства
	Тесты №5
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З6 – Номенклатуру и свойства стройматериалов на основе минеральных вяжущих
	Тесты №6
Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях

	З7 – общие сведения о бетонах и растворах
	Тест№7 Самостоятельная работа по выполнению заданий в методических рекомендациях



1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины.
        
         1.3 Формы промежуточной аттестации по УД

Таблица 3
	Учебная дисциплина
	Форма промежуточной аттестации

	1
	2

	Архитектурное материаловедение
	Дифференцированный зачет




1.4  Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины.

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на основании выполнения тестовых заданий, в том числе по результатам практических занятий, по выполнению заданий внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине. 
Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный экзамен.
Условием сдачи студентом дифференцированного зачета является выполнение всех практических работ, выполнение заданий по самостоятельной работе в "Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся" по дисциплине, выполнение текстовых заданий.


Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в неполном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в неполном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).
 
2.1Задания для текущего контроля:
2.1.1 Тестовые задания для оценки усвоения знаний
Тестовое задание №1
"Основные физико-механические свойства строительных материалов"
Вариант №1
1. К какому свойству стройматериалов относится морозостойкость

а) механическому
б) физическому
в) химическому      
2. Способность материала впитывать и удерживать воду- это свойство называют

а) пористость
б) влажность
в) водопоглащение
3. Как называют свойство материала восстанавливать форму и размер после снятия нагрузок?

а) пластичность
б) упругость
в) сопротивляемость удару
4. Какое свойство определяет лямбда λ?

а) водопроницаемость
б) огнестойкость
в) теплопроводность 
5. Дать определение прочности и написать формулу определения прочности на сжатие

Контрольное тестовое задание на тему
   "Основные физико-механические свойства строительных материалов"
Вариант №2
1. К какому свойству стройматериалов относят теплопроводность?

а) физическому
б) механическому
в) химическому
2. Способность материала отдавать влагу окружающей среде при определенных условиях называют....

а) водопоглащение
б) влагоотдача
в) водопроницаемость
3. Как называют свойство, при котором материал под действием усилий изменяют свою форму и сохраняет ее после снятия нагрузок?

а) упругость
б) сопротивляемость удару
в) пластичность
4. Свойство материала мгновенно разрушаться под действием внешних сил- ...

а) истираемость
б) хрупкость
в) пористость
6. Дать характеристику истиной плотности и написать формулу определения истиной плотности 

Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	А

	2
	В
	Б

	3
	Б
	В

	4
	В
	Б

	5
	Rсж=
	Р= кг/м3






Тема: Древесные материалы
Вариант №1
1. Наиболее ценная часть дерева :
а) корни
б) крона
в) ствол 
2. При поперечном разрезе ствола древесины , как называется темная ее часть ?
	а) заболонь
	б) ядро
	в) камбий
3. Какая из хвойных пород, самая прочная и стойкая ? 
	а ) лиственница  
              б ) сосна  
               в ) ель    
4. Для изготовления паркета, какая из лиственных пород используется ?
                а) дуб  
                б) береза 
	  в) осина                                                              
5. Перечислите положительные свойства древесины …     



Вариант №2
1. Наиболее распространенная хвойная порода
а) ель
б) сосна
в) лиственница 
2. При поперечном разрезе ствола древесины , как называется светлая ее часть ?
	а) ядро
	б) кора
	в) заболонь
3. Как называется трещина, возникающая в древесине при резком изменении отрицательной температуры? 
	а ) морозобоина 
          б ) отлуп  
          в ) метик    
4. Какие лесоматериалы применяют для несущих строительных конструкций?
           а) пиломатериал 
           б) строительная фанера 
	  в) круглые лесоматериалы                                                            
5. Перечислите отрицательные свойства древесины …     


Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	В
	Б

	2
	Б
	В

	3
	А
	А

	4
	А
	В

	5
	
	


                                 

 Тема: Природные каменные материалы
Тест. I вариант
7. Горные породы, образовавшиеся в результате остывания магмы…
а) осадочные
б) магматические
в) метаморфические      
8. Цвет гранита зависит от основной составной части…
а) гипса
б) кварца
в) ортоклаза
9. К какому виду образования относится мрамор :
 а) магматический
           б) метаморфический
            в) осадочный                                                                                                4. Какой из перечисленных минералов самый твердый :
            а) кварц
            б) полевой шпат
            в) гипс                                                                                                            5. Какую функцию выполняет флюатирование?
             а) пропитка растворами;
             б) полировка поверхности;
             в) хранение в закрытых помещениях.
      
    Тест.         II вариант                                                        
        1. Горные породы, образовавшиеся в результате видоизменения осадочных и магматических пород…
а) осадочные;
б) метаморфические;
           в)магматические.                                                                                                   2. Какая горная порода самая долговечная?
             а) габбро;
             б) известняк;
             в) кварцит.
 3. Какие мероприятия осуществляют защиту поверхности природного камня от внешних воздействий?
             а) хранят в закрытых помещениях;
             б) пропитывают растворами;
             в) выдерживают при высоких температурах.
  4. Как называется горная порода, состоящая из смеси окатанных обломков?
             а) щебень;
             б) песок;
             в) гравий.
5. Как называют природное тело, однородное по составу и свойствам?
             а) горная порода;
             б) минерал;
             в) грунт.


Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	Б

	2
	В
	А

	3
	Б
	Б

	4
	А
	В

	5
	Б
	Б





Тестовое задание на тему:  Керамические материалы и изделия.
                                        В А Р И А Н Т   1
1. Какие из перечисленных свойств являются отрицательными для керамических материалов и изделий?
      а) долговечность;
      б) хрупкость;
      в) теплотехничность.
       2. Какое сырье является основным для производства керамических материалов?
                   а) песок;
                    б) кварц;
                    в) глина.
       3. Какой процент глинистых частиц содержится в глине?
                    а) 30 – 60 %;
                    б) более 60 %;
                    в) 10 – 30 %.
       4. Выберите размер тычка:
                     а) 250 х 120;
                     б) 120 х 65;
                     в) 250 х 65.
        5. При изготовлении керамических изделий пластичным способом, какой процент воды содержит глиненная масса?
                     а) 5 – 10 %;
                     б) 10 – 12 %;
                     в) 18 – 23 %.
        6.При каком процессе возникает воздушная усадка?
                     а) при сушке;
                    б) при обжиге;
                    в) при формовке.

    Тестовое задание на тему:  Керамические материалы и изделия.
                                В А Р И А Н Т   2
1. Какие из перечисленных свойств являются положительными для керамических материалов и изделий? 
     а) хрупкость;
     б) простата изготовления;
     в) большая объемная масса.
       2. Какие свойства приобретают глазурованные керамические материалы?
                    а) огнестойкость;
                    б) морозостойкость;
                    в) водонепроницаемость.
        3. Выбери размер ложка:
                      а) 250 х 120;
                       б) 250 х 65;
                       в) 120 х 65.
          4. Каким способом формуют санитарно-технические керамические изделия?
                       а) мокрым;
                       б) полусухим;
                        в) пластичным.
          5. При каком процессе возникает огневая усадка?
                        а) при сушке;
                        б) при формовке;
                          в) при обжиге.
          6. Какие добавки используют для снижения объемной массы керамических материалов и изделий?
                        а) опилки;
                         б) песок;
                         в) зола.
Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	Б

	2
	В
	В

	3
	А
	Б

	4
	Б
	А

	5
	В
	В

	6
	А
	А




Тестовое задание на тему
   "Металлы и металлические изделия"
Вариант №1
1. Чугуны- железоуглеродный сплав с содержанием углерода:

а) до 2%
б) до 4%
в) до 3%
2. Выберите положительное качество металла:

а) деформация при высокой температуре
б) коррозия под действием влаги
в) пластичная обработка давлением
3. Какие вредные примеси снижают прочность стали?

а) кремний
б) фосфор
в) медь
4. К каким металлам относят сплавы на основе алюминия?

а) к цветным легким
б) к цветным тяжелым
в) к цветным средним
5. Самый распространенный способ изготовления профильных стальных изделий...

а) штамповка
б) волочение
в) прокатка
6. Из какого чугуна получают сталь?

а) из литейного
б) из передельного
в) из специального
7. Расшифруйте марки стали:
Ст 5 пс-
СТ 3 кп-
12М2С2Х3ГЮ А-
23Г2В3Н3Д-

Вариант №2
1. Найдите отрицательные качества металла...

а) высокая прочность
б) пластичная обработка давлением
в) деформации при высокой температуре
2. Сталь- сплав с содержанием углерода

а) до 2%
б) до 3%
в) до 4%
3. При каком способе обработки стального слитка, получают изделия точных размеров:

а) прокатка
б) штамповка
в) прессование
4. Какие сплавы применяют для архитектурных деталей?

а) тяжелые сплавы
б) легкие сплавы
в) смешанные сплавы
5. Для защиты металла от коррозии, какие мероприятия осуществляют?

а) известковые покрытия
б) металлические покрытия
в) химические покрытия
6. В каких печах производят чугун?

а) в мартеновских
б) в доменных
в) в электропечах
7. Расшифруйте марки стали:
Ст 3 сп-
СТ 5 пс-
15ХНС2Г2Д2В2 А-
2ГСВН3М3Ю2-


Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	В

	2
	В
	А

	3
	Б
	Б

	4
	А
	А

	5
	В
	Б

	6
	Б
	Б

	7
	Углеродистая легированная
	Углеродистая легированная





Тест на тему «Минеральные вяжущие материалы»
Вариант №1
1. Вещества, способные твердеть, сохранять и повышать свою прочность только на воздухе:
а) гидравлические 
б) воздушные
в) минералогические
2. Коррозия цементного камня второго вида происходит при действии на него…
			а) сульфатных вод 
			б) пресных вод 
			в) минерализованных вод
3. На выходе из вращающейся печи, какой продукт получим?
			а) клинкер
			б) молотую известь
			в) жидкое стекло
4. Какое свойство портландцемента определяют прибором «Вика» снабженного пестиком?
			а) равномерность измерения объема
			б) нормальная густота цементного теста
			в) сроки схватывания цементного теста
5. Портландцемент- это…
6. Перечислите, где применяют воздушную известь. 

Тест на тему «Минеральные вяжущие материалы»
Вариант №2
2. Вещества, способные твердеть, сохранять и повышать свою прочность не только на воздухе, но и в воде:
а) воздушные
б) гидравлические
в) минералогические
2. Коррозия цементного камня первого вида происходит при действии на него…
			а) минерализованных вод
			б) сульфатных вод
			в) пресных вод
3. На выходе из шахтных печей, какой продукт получим?
			а) негашеную комовую известь
			б) портландцементный клинкер
			в) гашеную молотую известь
4. Какое свойство портландцемента определяют прибором «Вика» снабженного иглой?
			а) равномерность измерения объема
			б) нормальная густота цементного теста
			в) сроки схватывания цементного теста
5. Клинкер- это…
6. Перечислите, где применяют портландцемент. 
Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	Б

	2
	В
	В

	3
	А
	А

	4
	Б
	В

	5
	тонко-измельченный материал
	полуфабрикат

	6
	в отделочных растворах
	в конструкциях и бетонах




Тема: бетоны и растворы
Вариант 1
1.Какие растворы относят к специальным?
           а) известковый раствор;
          б) акустический раствор;
          в) смешанный раствор.
2. Какой самый оптимальный размер песка для приготовления бетона?
           а) от 2 до 3 мм.
           б) от 1,5 до 2 мм.
           в) от 2 до 2,5 мм.
3. Как называют смесь, состоящую из вяжущего, мелкого, крупного заполнителей, воды и добавок?
           а) растворная смесь;
           б) бетонная смесь;
           в) известковая смесь.
4. Для чего в бетонную смесь вводят добавки?
         а) улучает свойства бетонной смеси; 
         б) увеличивает объем бетонной смеси;
         в) удешевляет стоимость бетонной смеси.
5. Как называется свойство бетона, способное под собственным весом заполнять форму?
        а) однородность;
        б) удобоукладываемость;
        в) морозостойкость.

Вариант 2

1. Какую функцию выполняет песок в бетонной смеси?
  а) заполняет пустоты между зернами крупного заполнителя;
  б) заполняет пустоты между зернами мелкого заполнителя;
  в) заполняет пустоты между песком и цементным тестом.
     2. Как называется  смесь, состоящая  из вяжущего, мелкого заполнителя, воды и добавок?
              а) гипсовая смесь,
              б) бетонная смесь;
              в) растворная смесь.
      3. За какой срок бетон набирает 100% прочность в условиях комнатной температуры?
             а) через 25 дней;
             б) через 28 дней;
             в) через 30 дней.
     4. Какая фракция крупного заполнителя наиболее применима для  бетона?
             а) 5-20 мм.
             б) 20-40 мм.
             в) 40-70 мм.
     5. Что применяют в качестве минерального вяжущего в силикатном бетоне?
             а) портландцемент;
             б) известь;
             в) битум.
Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	Б
	А

	2
	В
	В

	3
	Б
	Б

	4
	А
	А

	5
	Б
	Б




2.1.2 Перечень лабораторно-практических работ:
	№ 
	Наименование и краткое содержание
	Количество часов

	1
	Изучение физико-механических свойств строительных материалов
	2

	2
	Изучение свойств материалов из древесины по образцам
	2

	3
	Изучение свойств керамических строительных материалов
	2

	4
	Изучение свойств строительных материалов на основе минеральных вяжущих
	2

	5
	Изучение свойств строительных материалов специального назначения, включая лакокрасочные
	2



2.1.3 Задания для самостоятельной работы:
(см. Методические рекомендации по организации выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине "Архитектурное материаловедение")

2.2 Задания для дифференцированного зачета:
Дифференцированный зачет:
-итоговые тестовые задания
-выполнение практического задания

                  
Итоговое  тестовое задание № 1
1.    Как называется физическое свойство материала, где масса единицы объема вещества в   плотном состоянии без пор и пустот?    
А) пористость
Б)истинная плотность 
В)средняя плотность
2.    Как называется горная порода осадочного происхождения, применяемая в строительстве,                                                                          состоящая из смеси окатанных обломков горных пород?
               А)щебень
               Б)песок
               В)гравий            
3.    Как называется свойство бетонной смеси способное заполнять форму под действием веса и механических колебаний.
               А)связность
               Б)удобоукладываемость
               В)однородность         
4.     Какой процент глинистых частиц содержится в глине?
               А) 5-10%
               Б) 30-60%
               В) более 60%
5.     К какому виду образования относится мрамор:
               А) магматический
               Б) осадочный 
               В) метаморфический 
6.     Как называют способ обработки стального слитка, при котором получают изделия точных размеров
               А)штамповка;
               Б)прокатка;
               В)волочение.
7.     От какой составной части горной породы зависит цвет гранита?         
               А) кварца
               Б) ортоклаза
               В) слюды
8.    Наиболее ценная часть дерева:
               А) крона
               Б) корни
               В) ствол
9.   Какие вещества относятся к гидравлическим вяжущим:
               А) воздушная известь
               Б) жидкое стекло
               В) портландцемент.
10.Из каких составляющих состоит силикатобетон?
               
               А)известь, песок и вода;
               Б)цемент, песок и вода;
               В)гипс, песок и вода.              
11.    Как называется свойство материала, который восстанавливает первоначальную форму и размер, после снятия нагрузки:
                А) пластичность     
                Б) упругость
                В) твердость
12.    Из каких основных сплавов состоят черные металлы?
                 А) железа и олова
                 Б) меди и цинка
                 В) железа и углерода .
  13.   Какая из указанных фракций щебня  применяется для изготовления бетонной смеси?
                 А) 5-20
                 Б) 5-30
                 В) 30-40
14. Как называется смесь, состоящая из вяжущего, мелкого заполнителя, воды и добавок?
                 А) гипсовая смесь;
                 Б) бетонная смесь;
                 В) растворная смесь.
15. Расшифруйте марки сталей:
                  Ст 5 пс
                 15ХСН2ДА





              
Итоговое тестовое задание № 2
1.  Как называются горные породы,  которые образовались в результате видоизменения осадочных и магматических пород?
А) осадочные 
Б) метаморфические  
 В) магматические.
2.   Как называют свойство, при котором материал способен впитывать и удерживать воду?
               А) влажность
               Б) водопроницаемость
               В) водопоглощение
3.    При изготовлении керамических изделий пластичным способом, какой процент влаги                  содержит глиненная масса?
               А) 18-23%
               Б) 5-10%
               В) более 23%
4.   Какой  самый оптимальный размер зёрен песка для приготовления бетонной смеси?
               А) 1,5 - 2 мм
               Б) 2 - 2,5 мм
               В) 2,5 - 3 мм
5.   Какие вещества относятся к воздушным вяжущим:
              А) портландцемент
              Б) гидравлическая известь
              В) гипсовое вяжущее.
6.    Чугуны – это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода:
              А) до 2%
              Б) до 3%
              В) от 2 до 4%
7.  Как называется свойство материала, которое сопротивляется проникновению в него другого, более твердого материала?
               А) твердость 
               Б) истираемость
               В) прочность
8.  Как называется  природное тело, однородное по химическому составу и свойствам, образующееся в  земной  коре ?
               А) горная порода
               Б)  минерал
               В)  полезное ископаемое.
9.   Выберите правильный размер обычного керамического кирпича: 
               А) 250х120х65
               Б) 250х150х65
               В) 250х120х96
10.    Какой из перечисленных способов обработки стального слитка наиболее распространенный и можно получать профильные изделия?
                А) прокатка
                Б) штамповка
                В) волочение
11.Какое свойство портландцемента  устанавливают  на образцах – лепешках?       
                А) морозостойкость
                Б) равномерность изменения объема
                В) прочность.
12.     Какую роль выполняют волокна асбеста в асбестоцементной смеси?
                 А) арматуры;
                 Б) связующего вещества;
                 В) заполнителя.
13. Какие сплавы применяют для архитектурных деталей?
                  А) легкие сплавы;
                  Б) тяжелые сплавы;
                  В) смешанные сплавы.
14.Какую функцию выполняет песок в бетонной смеси?
                  А) заполняет пустоты между зернами крупного заполнителя;
                  Б) заполняет пустоты между зернами мелкого заполнителя;
                  В) заполняет пустоты между песком и цементным тестом.
15. Расшифруйте марки  сталей :
                    Ст 3к
                    25ХГ2СН2А
           










Итоговое тестовое задание № 3
1. Как называют   горные породы, образовавшиеся в результате остывания магмы…?
	А) осадочные
	Б) магматические
	В) метаморфические
2.   Как называется свойство материала, где масса единицы объема вещества  в естественном состоянии с порами и пустотами?
	А) истинная плотность
	Б) пористость
	В) средняя плотность.
3.   Какое сырье является основным для производства керамических изделии?
	А) песок
	Б) гравий
	В) глина
4.   Какие вредные примеси снижают прочность и коррозионную стойкость сталей.
	А) никель и сера
	Б) фосфор и сера
	В) фосфор и кремний.
5.   Как называется продукт  в виде кусков белого цвета, получаемый в результате обжига известняка ?
	А) не гашенная известь
	Б) каменная известь
	В) гидравлическая известь.
6.   Из каких составляющих состоит асбестоцемент?
	А) асбест и вода;
	Б) асбест, известь и вода;
	В) асбест, портландцемент и вода.
7.   Какая горная порода самая долговечная?
	А)габбро;
	Б) гранит;
	В) кварцит.
8.  Как называется свойство материалов, обладающие способностью сопротивляться  разрушению под воздействием внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок?
	А)упругость
	Б) прочность
	В) твердость.
9. При производстве керамических материалов, в сырьевую глиняную массу вводят отощающие добавки с целью:
	А) уменьшить объемную массу
	Б) повысить пластичность
	В) уменьшить усадку.
10.  За какой срок бетон набирает  100%-ю прочность в обычных условиях комнатной температуры?
	А) через 25 дней;
	Б) через 28 дней;
	В) через 30 дней.
	
11.  Какой теплоизоляционный материал, соответствует почти  всем  требованиям и свойствам современного теплоизоляционного материала?
	А) материалы на основе базальтовых пород;
	Б) пенополистерол;
	В) пенопласт.
12. Какие мероприятия осуществляют по защите поверхности природного камня от внешних воздействий?
              А) выдерживанием при высоких температурах;
              Б) пропитка спец. растворами;
              В) хранение в закрытых помещениях.
13. Какое свойство портландцемента определяют прибором «Вика» снабженным иглой?
              А) равномерность изменения объема;
              Б) нормальную густоту цементного теста;
              В) сроки схватывания цементного теста.
14. Как называют смесь, состоящую из вяжущего вещества, мелкого, крупного заполнителей, воды и добавок?
               А) растворная смесь;
               Б) бетонная смесь;
               В) известковая смесь.
15. Расшифруйте марки сталей:
                Ст  5 сп
               8ХГ2СН2ДА

Показатели оценки результатов освоения программы Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудования территорий, зданий и стройплощадок.
	
№ п/п
	
ТЕСТ   № 1       
	
ТЕСТ  № 2
	
ТЕСТ  № 3

	    1
	            Б                                                       
	        Б
	        Б

	    2
	            В
	           В
	       В

	    3
	           Б
	          А
	        В

	    4
	           Б
	         Б
	       Б

	    5
	          В
	          В
	       А

	    6
	          А
	      В
	       В

	    7
	         Б
	          А
	      А

	    8
	        В
	          Б
	      Б

	    9
	      В
	          А
	     В

	   10
	        А
	       А
	       Б

	   11
	         Б
	           Б
	       А

	   12
	         В
	           А
	       Б

	   13
	         А
	           Б
	        В

	   14
	          В
	           А
	         Б

	   15

	Углеродистая сталь
Легированная сталь
	
	




                                 Итоговая  таблица по тестовым заданиям


ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Специальность 07.02.011Архитектура

ЗАДАНИЕ 1
Определить истинную плоскость строительного гипса, если масса навески гипса была равна 80г, а остаток навески после всыпания её в колбу Ле - Шателье составляет 26 г. Объем всыпанного в колбу строительного гипса был равен 20 м3.
ЗАДАНИЕ 2
Определить пустотность гранитного щебня, если его насыпная плотность 1710 кг\ м3, а истинная плотность 2800 кг\ м3
ЗАДАНИЕ 3
Вычислить влажность кирпича, если масса влажного кирпича 850 г, а высушенного 675 г.
ЗАДАНИЕ 4
Определить расход глины ( по массе и объему) необходимый для изготовления 5000 шт. керамических кирпичей ( кирпич полнотелый одинарный), при следующих данных: средняя плотность черепка кирпича- 1760 кг\ м3, средняя плотность сырой глины 1660 кг\м3, её влажность- 16%; во время обжига сырца в печи потери при прокаливании составляют 10 % от массы сухой глины.
ЗАДАНИЕ 5
Расчитать пористость горной породы, если истинная плотность породы 3,2 г\см3, а средняя 2,9 г\ см3
ЗАДАНИЕ 6
Определить среднюю плотность кирпича, если кирпич размером 250х120х 65 мм. Имел массу 5,4 кг
ЗАДАНИЕ  7
Определить прочность бетонного образца размером 10х10х10, если приложить нагрузку к нему 4900 кг.
ЗАДАНИЕ 8
Определить пустотность гравия, если насыпная плотность его 1350 кг\м3, а истинная плотность 2100 кг\м3
ЗАДАНИЕ 9 
Вычислить влажность строительного песка, если масса пробы влажного песка 455 г, а высушенного 410 г.
ЗАДАНИЕ 10
Определить среднюю плотность бетона, если бетонный образец куб с ребром 10 см, имел массу 10,2 кг 

ЗАДАНИЕ 11
Рассчитать Пористость пемзы, если истинная плотность 2,5 г\см3, а средняя 1,6 г\см3.
ЗАДАНИЕ 12
Определить к какой стали относятся данная марка и расшифровать эту марку стали: 1М2Г2ХС1Ю
ЗАДАНИЕ 13
Определить к какой стали относятся данные марки и предоставить расшифровку данных марок: Ст5пс ; Ст3с
ЗАДАНИЕ 14
Определить к какой стали относится данная марка и расшифровать марку по составу: 2ГСВ2Н2Д
ЗАДАНИЕ 15
Определить к какой стали относится данная марка и расшифровать данную марку по составу: 2Г2С2МХ10Д

ЗАДАНИЕ 16
Определить к какой стали относится данная марка и расшифровать данную марку по составу: 2Н4М2ВЮ
ЗАДАНИЕ 17
Определить к какой стали относятся данные марки и предоставить расшифровку данных марок: Ст5к ; Ст3пс.
ЗАДАНИЕ 18
Определить к какой стали относятся данные марки и предоставить расшифровку данных марок: 1ГМ2Х8В2Н; 2НСМЮ
ЗАДАНИЕ 19
Определить к какой стали относятся данные марки и предоставить расшифровку данных марок: 2СМ2ДХ; 1М2ГН
ЗАДАНИЕ 20
Определить к какой стали относятся данные марки и предоставить расшифровку данных марок: Ст3с; Ст3к; Ст5пс
ЗАДАНИЕ 21
Определить теоретически среднюю плотность бетонной смеси, если расход материалов на 1 м3 бетона составляет цемента – 310 кг, воды 187 кг, песка 603 кг и щебня 1307 кг
ЗАДАНИЕ 22
К какому классу по прочности на сжатия можно отнести бетон на плотных заполнителях, если средний предел прочности при сжатии бетонных кубов стандартного размера с ребром 150 мм, испытанных в возрасте 28 суток составляет 39,5 МПа
ЗАДАНИЕ 23
Определить влажность щебня, если масса пробы влажного щебня 650 г, а высушенного 550 г.
ЗАДАНИЕ 24
Вычислить водопоглащение кирпича по массе и объему, если истинная плотность кирпича 2,6 г\см3, масса кирпича в сухом состоянии 3,6 кг, а масса кирпича после его выдерживания в воде была равна 4,1 кг. Кирпич имел размер 250х120х65 мм
ЗАДАНИЕ 25
Определить истинную плотность цемента, если при всыпании в колбу Ле- Шателье навески цемента массой 100 г остался остаток 40 г объем порошка, высыпанного в пробирку 20 см3.
ЗАДАНИЕ 26
Определить среднюю плотность бетона, если бетонный образец – куб с ребром 150 мм имел массу 8,4 кг.
ЗАДАНИЕ 27
Вычислить теплопроводность кирпичной кладки, если через наружнюю стенку из кирпича плотностью 30 м2 за отрезок времени t-24 часа проходит Q- 9000кДж теплоты. Толщина стенки S – 51см, Температура внутренней стороны стенки t1-19C. а наружной t2= -10.
ЗАДАНИЕ 28
Вычислить влажность строительного песка, если масса пробы влажного песка 700 г, а высушенного 625 г.
ЗАДАНИЕ 29
Определить придел прочности при сжатии образца горной породы диаметром 150 мм и высотой 200 мм, если он разрушился при нагрузке 750 кН.
ЗАДАНИЕ 30
Определить пустотность гранитного щебня, если его насыпная плотность 1820 кг\м3, а истинная плотность 3200 кг\м3.
ЗАДАНИЕ 31
Определить среднюю плотность бетона, если бетонный образец куб с ребром 100 мм имел массу 12,5 кг.
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